Pristroj

Meno Oznacenie
1 Analyza titinu a jeho zliatin MMA-6
2 Analyza kobaltu a jeho zliatin MMA-5
3 Analyza niklu MMA-4
4 Analyza medi MMA-3
5 Analyza Zeleza a ocele MMA-2
6  Analyza hliniku MMA-1
1 Analyza ocele pri iskrovom moéde s 5 sekundovym merani MMA-8-1
2 Identifikécia akosti pomocou dusika v Zeleze MMA-7
3 Analyza ocele (identifikécia nizko legovanych a chrémovych oceli pomocou uhlika v obliku) MMA-10
4 Analyza hlinika MMA-1-1
5 Analyza Zeleza a ocele MMA-2-1
6  Analyza medi MMA-3-1
7  Analyza niklu MMA-4-1
8  Analyza kobaltu a jeho zliatin MMA-5-1
9  Analyza titdnu a jeho zliatin MMA-6-1
1 Analyza ocele pri iskrovom méde s 5 sekundovym merani MMA-8/2
2 Identifikacia akosti pomocou dusika v Zeleznej baze ( duplexné ocele, austenitické vysokolegované ocele) MMA-7/1
3 Analyza ocele (identifikacia nizko legovanych a chromovych oceli pomocou uhlika v obliku) MMA-10/1
4 Analyza hlinika a jeho zliatin MMA-1/2
5 Analyza ocele a liatiny MMA-2/2
6  Analyza medi a jej zliatin MMA-3/2
7  Analyza niklu a jeho zliatin MMA-4/2
8  Analyza kobaltu a jeho zliatin MMA-5/2
9  Analyza titanu a jeho zliatin MMA-6/2
10 Obsah uhlika: kriticky faktor v analyze ocele a triedenia zliatin
11 Analytické rieSenia pre recyklaciu hliniku SMA-99/1
1 Analyza kritickych mnozstiev uhlika v oceliach
2 Analyza zeleznych zliatin
3 Analyza niklovych zliatin
4 Analyza medennych zliatin
5 Analyza titinovych a kobaltovych zliatin
6  Stabilita analyz pri velkych teplotnych zmenach
7  Analytické rieSenia pre recyklaciu hliniku SMA-99/1
1 Analyza pevnych kovovych vzoriek MMA-9
2 Analyza pody a odpadov - stanovenie chemického zlozenia XRF-50
3 Dodrziavanie RoHS a monitorovanie olova XRF-51
4 Analyza kovovych vzoriek s pozuzitim SPECTRO xSort pre nekovové materialy XRF-53
5 Analyza rad, koncentraty aj stopové mnozstva XRF-52
6  Prehladova analyza Rh, Pd, a Pt v pouzitych automobilovych katalyzatoroch XRF-58
7  Kontrolna analyza pouzitého a odpadového oleja (W lampa) XRF-59
8  Kontrolna analyza pouzitého a odpadového oleja (Ag lampa) XRF-60
9  Analyza drahych kovov MMA-11




10 Analyza prasku FeCr XRF-57

11 Analyza gypsu v sadrokartone XRF-61
12 Kontrolna analyza pouzitého a odpadového oleja (Ag lampa) XRF-60/1
13 Analyza prasku FeCr iQII a Xsort R XRF-57

1 Analyza odpadov a kontaminovanej pody XRF 50/1

2 Analyza pevnych kovovych vzoriek XRF 70

3 Dodrziavanie ROHS a monitorovanie olova XRF 71

4 Analyza rad, koncetratov a odpadov XRF 72

5 Analyza kameniva a pody XRF-73

6  Analyza titanu na hlinikovych plechoch XRF-74

7  Analyza zlatich a striebornych $perkarskych zlatin MMA-11/1
8  Analyza pevnych kovovych vzoriek pomocou Alloy plus verzie XRF 7072

9  Analyza pevnych kovovych vzoriek pomocou Si PIN verzie XRF 90
10 Vylepsena XRF analyza ocel'ovych dielov na prevenciu kordzie

11 Analyza l'ahkych prvokov v hlinikovych zliatinach pre vylepsené triedenie Srotu

12 Analyza titanovej vrtsvy na hliniku (nemecka verzia) XRF-123
13 Analyza Rh, Pd a Pt v pouzitych automobilovych katalyzatoroch XRF-46
14 Analyza spomalovacov horenia HBCD v extridovanom polystyréne pomocou ED-XRF

1 Analyza Zeleznich a nezeleznych zliatin pomocou xSort MMA-17

2 Analyza zeleznich a nezeleznych zliatin pomocou xSort alloy MMA-18

3 Analyza pokovani a vrstiev na kovoch a zliatinach MMA-19

4 Kontrola zhody (RoHS, SVHC) pouztim mobilného XRF zariadenia XRF-167

5 Analyza rad, koncetratov a hlu§inu priamo v teréne pouzitim mobilného XRF zariadenia XRF-166

6  Analyza sedimentov, skal a pody priamo v teréne pouzitim mobilného XRF zariadenia XRF-165

7  Analyza sedimentov a skal v tazobnej geologii XRF-169

8  Analyza vzoriek drahych kovov XRF-173

1 Analyza ocele a sivej zliatiny Arc_Spark 10
2 Analyza hliniku a jeho zliatin Arc Spark 11
3 Analyza medi a jej zliatin Arc Spark 12
4 Analyza sivej liatiny Arc_Spark 15
1 Analyza ocele a sivej zliatiny Arc_Spark 10/1
2 Analyza hliniku a jeho zliatin Arc_Spark 11/1
3 Analyza medi a jej zliatin Arc Spark 12/1
4 Analyza niklu a jeho zliatin Arc_Spark 15
5 Analyza cobaltu a jeho zliatin Arc_Spark 16
6  Analyza horciku a jeho zliatin Arc Spark 17
7  Analyza titanu a jeho zliatin Arc_Spark 18
8  Analyza olova a jeho zliatin Arc_Spark 19
9  Analyza cinu a jeho zliatin Arc Spark 20
10 Analyza zinku a jeho zliatin Arc_Spark 21




1 Analyza ocele a sivej zliatiny Arc Spark 10/2
2 Analyza hliniku a jeho zliatin Arc_Spark 1172
3 Analyza medi a jej zliatin Arc_Spark 12/2
4 Analyza niklu a jeho zliatin Arc Spark 15/1

5 Analyza cobaltu a jeho zliatin Arc_Spark 16/1
6  Analyza horciku a jeho zliatin Arc_Spark 17/1

7  Analyza titanu a jeho zliatin Arc Spark 18/1

8  Analyza olova a jeho zliatin Arc_Spark 19/1

9  Analyza cinu a jeho zliatin Arc_Spark 20/1
10 Analyza zinku a jeho zliatin Arc Spark 21/1
11  Analyza Liatiny (analyza vzoriek v ¢iasto¢nom sivom stave) SMAS52/0

1 Analyza Liatiny (analyza vzoriek v ¢iastoénom sivom stave) SMA 52/1

2 Analyza ocele a liatiny Arc_Spark 10/2-1
3 Analyza hliniku a jeho zliatin Arc Spark 1172
4 Analyza medi a jej zliatin Arc Spark 12/2-1
5 Analyza niklu a jeho zliatin Arc_Spark 15/1-1
6  Analyza cobaltu a jeho zliatin Arc_Spark 16/1-1
7  Analyza horciku a jeho zliatin Arc Spark 17/1-1
8  Analyza titanu a jeho zliatin Arc_Spark 18/1-1
9  Analyza olova a jeho zliatin Arc_Spark 19/1-1
10 Analyza cinu a jeho zliatin Arc Spark 20/1-1
11 Analyza zinku a jeho zliatin Arc_Spark 21/1-1
1 Analyza ocele a liatiny Arc Spark 10/3
2 Analyza hliniku a jeho zliatin Arc_Spark 11/3

3 Analyza medi a jej zliatin Arc_Spark 12/3
4 Analyza niklu a jeho zliatin Arc Spark 15/1

5 Analyza kobaltu a jeho zliatin Arc_Spark 16/1

6  Analyza horciku a jeho zliatin Arc_Spark 17/1

7  Analyza olova a jeho zliatin Arc Spark 19/1

8  Analyza cinu a jeho zliatin Arc_Spark 20/1

9  Analyza zinku a jeho zliatin Arc_Spark 21/1

1 Analyza liatiny s lamindrnou - gulatou formou uhlika ARC/SPARK 87/0
2 Analyza kobaltu a jeho zliatin ARC/SPARK 88/0
3 Analyza medi a jej zliatin ARC/SPARK 89/0
4 Analyza olova a jeho zliatin ARC/SPARK 90/0
5 Analyza horciku a jeho zliatin ARC/SPARK 91/0
6  Analyza niklu a jeho zliatin ARC/SPARK 92/0
7  Analyza ocele a liatiny ARC/SPARK 93/0
8  Analyza cinu a jeho zliatin ARC/SPARK 94/0
9  Analyza zinku a jeho zliatin ARC/SPARK 95/0
10 Analyza hliniku a jeho zliatin ARC/SPARK 96/0
11 Analyza titanu a jeho zliatin ARC/SPARK 97/0




1 Analyza zeleza a ocele SMA-100
2 Analyza hliniku a jeho zliatin SMA-101
3 Analyza medi a jej zliatin SMA-102
4 Analyza malych vzoriek, drotov a tenkych plechov kovov ARC/SPARK 98/0
5 Analyza niklu a jeho zliatin SMA-103
6  Analyza zinku a jeho zliatin SMA-104
7  Analyza titanu a jeho zliatin SMA-105
8  Analyza hor¢iku a jeho zliatin SMA-108
9  Analyza olova a jeho zliatin SMA-109
10 Analyza cobaltu a jeho zliatin SMA-110
11 Analyza titanu a jeho zliatin SMA-111
12 Analyzy striebra a jeho zliatin SMA-112
13 Analytické rieSenia pre recyklaciu hliniku SMA-99/1
14  Analyza zlata a jeho zliatin SMA-119
1 Analyza vzoriek na baze zeleza

2 Analyza vzoriek na baze hlinika

3 Analyza vzoriek na baze medi

4 Analyza cinu pre elektrotechnicky priemysel SMA-65-AB
5 Analyza vzoriek na baze cinu

1 Analyza zeleza a ocele SMA-115
2 Analyza hliniku SMA-116
3 Analyzy cinu SMA-117
4 Analyzy medi SMA-118
5 Analyza zinku a jeho zliatin SMA-119
6  Analyza spajkovych kipelov na kontaminacie SMA-65AB
1 Analyza hliniku a jeho zliatin AR 7

2 Analyza zeleza a ocele AR 8

3 Analyza medi a jej zliatin AR9

4 Analyza niklu a jeho zliatin AR 13

1 Analyza zeleza a ocele SMA-8/1
2 Analyza medi a jej zliatin SMA-9/1
3 Analyza hlinika a jeho zliatin SMA-7/1
4 Analyza cobaltu a jeho zliatin SMA-14/1
5 Analyza niklu a jeho zliatin SMA-13/1
6  Analyza horciku a jeho zliatin SMA-23/2
7  Analyza titdnu ajeho zliatin SMA-31/2
8  Analyza cinu a jeho zliatin SMA-24/3
9  Analyza olova a jeho zliatin SMA-25/5
10  Stanovenie kyslika v nizko legovanych oceliach Arc/Spark-22
11 Analyza drahych kovov SMA-43/3
12 Analyza zinku a jeho zliatin SMA 48




1 Analyza medi a jej zliatin SMA-9/3

2 Analyza zinku a jeho zliatin SMA-48/3
3 Analyza kobaltu a jeho zliatin SMA-14/2
4 Analyza olova a jeho zliatin SMA-25/6
5 Analyza nizko legovanej ocele a $pecialnych oceli (plain carbon) SMA-49

6  Analyzy drahych kovov Arc/Spark-43/4
7  Analyza titanu a jeho zliatin SMA-31/3

8  Analyza cinu a jeho zliatin SMA-24/4
9  Analyza horciku a jeho zliatin SMA-23/3
10 Stanovenie kysliku v nizko legovanych oceliach Arc/Spark-22
11 Analyza zeleza a ocele Arc/Spark-8/3
12 Analyza niklu a jeho zliatin SMA-13/2
13 Analyza hliniku a jeho zliatin SMA-7/2
14  Analyza Liatiny (analyza vzoriek v ¢iasto¢nom sivom stave) SMA-51

1 Analyza nizko legovanej ocele (hybrid) SMA-49/1
2 Analyza sivej liatiny (hybrid) SMA-51/1

3 Analyza kyslika v oceli (hybrid) Arc/Spark-22/2
4 Analyza medi a jej zliatin (hybrid) SMA-9/5

5 Analyza zinku a jeho zliatin (hybrid) SMA-48/4
6  Analyza kobaltu a jeho zliatin (hybrid) SMA-14/3
7  Analyza niklu a jeho zliatin (hybrid) SMA-13/3

8  Analyza drahych kovo (hybrid) Arc/Spark-43/5
9  Analyza hliniku a jeho zliatin (hybrid) SMA-7

10 Analyza zeleza a ocele (hybrid) Arc/Spark-8/4
11 Analyza Zeleza a ocele (full CCD) SMA-55
12 Analyza nizko legovanej ocele (full CCD) SMA-53
13 Analyza sivej liatiny (full CCD) SMA-54
14 Analyza hliniku a jeho zliatin (full CCD) SMA-56
15 Analyza medi a jej zliatin (full CCD) SMA-57
16 Analyza olova a jeho zliatin (full CCD) SMA-58

17  Analyza cinu a jeho zliatin (full CCD) SMA-59
18  Analyza zinku a jeho zliatin (full CCD) SMA-60
19  Analyza horcika a jeho zliatin (full CCD) SMA-61
20  Analyza niklu a jeho zliatin (full CCD) SMA-62

1 Analyza hliniku a jeho zliatin SMA-71

2 Analyza zeleza a ocele SMA-70

3 Analyza medi a jej zliatin SMA-72

4 Analyza niklu a jeho zliatin SMA-73

5 Analyza zinku a jeho zliatin SMA-74

6  Analyza vysoko Cisté¢ho zinku SMA-75

7  Analyza olova a jeho zliatin SMA-76

8  Analyza vysoko ¢istého hliniku SMA-77

9  Analyza vysoko Cisté¢ho olova SMA-78
10 Analyza cinu a jeho zliatin SMA-79

11 Analyza kobaltu a jeho zliatin SMA-80




12 Analyza vysoko Cistej medi SMA-81
13 Analyza vysoko rydzeho zlata SMA-84
14 Analyza vysoko rydzeho striebra SMA-85
15  Analytické rieSenia pre recyklaciu hliniku SMA-99
16  Analyza liatiny pomocou iskrovej optickej emisnej spektrometrie MMA-16
1 Analyza hliniku a jeho zliatin SMA-71
2 Analyza Zeleza a ocele SMA-70
3 Analyza medi a jej zliatin SMA-72
4 Analyza niklu a jeho zliatin SMA-73
5 Analyza zinku a jeho zliatin SMA-74
6  Analyza vysoko Cisté¢ho zinku SMA-75
7  Analyza olova a jeho zliatin SMA-76
8  Analyza vysoko Cistého hliniku SMA-77
9  Analyza vysoko Cisté¢ho olova SMA-78
10 Analyza cinu a jeho zliatin SMA-79
11 Analyza kobaltu a jeho zliatin SMA-80
12 Analyza vysoko Cistej medi SMA-81
13 Analyza vysoko rydzeho zlata SMA-84
14 Analyza vysoko rydzeho striebra SMA-85
15  Analytické rieSenia pre recyklaciu hliniku SMA-99
16  Analyza liatiny pomocou iskrovej optickej emisnej spektrometrie MMA-16
17 Lahko tavitelné zliatiny SMA-113
18  Analyza vysoko Cistej medi SMA-114
19 Analyza hor¢iku a jeho zliatin SMA-82
20  Analyza titanu a jeho zliatin SMA-83
21 Detekcia a analyza vmestkov pouzitim technologie SSE SMA-86
22 Analytické rieSenia pre recyklaciu hliniku SMA-99/1
1 Analyza pitnej vody s pouzitim ICP OES s axidlnym pohl'adom do plazmy ICP 53
2 Analyza vina priamym nasavanim a radialnym ICP OES ICP 59/1
3 Analyza olejov pouzitim ICP OES s radialnym pohl'adom do plazmy ICP 60
4 Analyza E85 etanolového paliva s radialnym pohl'adom do plazmy ICP 54
5 Analyza bionafty pomocou ICP s radialnym pohl'adom do plazmy ICP 55
6  Analyza vodnych roztokov pomocou ICP OES s radidlnym pohl'adom do plazmy ICP 61
7  Analyza roztoku NaCl 200g/1 pomocou ICP OES s radidlnym pohl'adom do plazmy ICP 62
8  Analyza zeme a Klarschlamm pomocou ICP OES s radidlnym pohl'adom do plazmy ICP 63
9  Analyza stopovych prvkov v HCl s axialnym pohl'adom do plazmy ICP 64
10 Analyza MoO3 pomocou ICP OES s axialnym pohl'adom do plazmy ICP 65
11 Analyza vysoko ¢istej medi pomocou ICP OES s radialnym pohl'adom do plazmy ICP 66
12 Analyza vysoko Cistého zinku ICP 67
13 Analyza ocele pouzitim ICP OES s radialnym pohl'adom do plazmy ICP 68
14 Analyza olejov s pouzitim ICP OES a radidlnym pohl'adom do plazmy pre vel'ké mnozstva vzoriek ICP 69
15 Porovnanie Radialneho a Axialneho pohl'adu do plazmy ICP 78
16  Analyza vysoko ¢istej medi pomocou eletrotepelného odparovania ICP-OES a axialneho pohl'adu do plazmy ICP 79




1 Analyza olej pouzitim ICP-OES a radialneho pohl'adu do plazmy ICP 88
2 Analyza vodnych roztokov pomocou ICP-OES s radialnym pohl'adom do plazmy ICP 89
3 Analyza pitnej vody pomocou ICP-OES s axiadlnym pohl'adom do plazmy ICP 90
4 Vakuové ultrafialové pokrytie pre ICP-OES ICP 91
5 Analyza tavenych periel pouzitim laserovej ablacie a ICP-OES s axialnym pohl'adom do plazmy ICP 92
6  Analyza benzinu pomocou ICP-OES s radidlnym pohl'adom do plazmy ICP 94
7  Analyza suseného mlieka pomocou ICP-OES ICP 95
8 Inteligentna korekcia pozadia - Jedine¢né rieSenie pre komplexné matrice ICP 96
9  Analyza potravin pomocu ICP-OES ICP 97
10 Analyza sdje pomocou ICP-OES ICP 98
11 Analyza vina priamym vna$anim a radialnym ICP-OES ICP-59
12 Vyuzitie axialneho pohl'adu do plazmy pre kontrolu prvkovych necistot podl'a novej regulacie ICH a USP vo farmaceutikach ICP-113
13 Multi prvkova analyza sedimentov pomocou ICP OES s radidlnym a axialnym pohl'adom do plazmy ICP-114
14  Multi prvkova analyza sedimentov pre ekohydrologicky vyskum pomocou ICP OES s radialnym pohladom do plazmy ICP-116-AB
15 Vysoko presna analyza hlavnych zloziek drahych kovov pomocou ICP-OES a Bracketing techniky ICP-135
16  Analyza stopovych prvkov v drahych kovoch pomocou ICP-OES s axidlnym pohl'adom do plazmy ICP-136
17  Limity detekcie pri analyze vysoko ¢istého hliniku pouzitim axidlneho pohl'adu do plazmy ICP-137
18 Limity detekcie pri analyze vysoko Cistého niklu pouzitim axialneho pohl'adu do plazmy ICP-138
19 Limity detekcie pri analyze vysoko ¢istého kobaltu pouzitim axidlneho pohl'adu do plazmy ICP-140
20  Analyza kompozitu katddového materidlu oxidu litia s ICP-OES s radidlnym pohl'adom do plazmy ICP-143
21  Analyza rastlinnych materidlov pomocou ETV-ICP-OES s axiadlnym pohl'adom do plazmy ICP-144
1 Analyza stopovych prvkov v nafte pomocu ICP-OES s obojstrannym bo¢nym pohl'adom (DSOT) ICP-149
2 Analyza roztokov NaCl s koncetraciou 200g/l pomocou ICP-OES s obojstrannym boénym pohl'adom (DSOI) ICP-150
3 Analyzy Chloru v NiSO4 ICP-151
4 Analyza vodnych roztokov pomocu ICP-OES s axidlnym pohl'adom do plazmy ICP-152
5 Analyza vodnych roztokov pomocu ICP-OES s bo¢nym pohl'adom do plazmy (SOP) a obojstrannym bo¢nym pohl'adom do plazmy (DSOI) ICP-153
6  Analyzy grafitovych a uhlikovo zalozenych komponentov pouzitimn ETV-ICP-OES ICP-154
7  Analyza stopovych prvkov v spektralne bohatej wolframovej matrici pouzitim ICP-OES s vysokym rozliSenim ICP-155
8  Analyza palmového oleja ICP-158
9  Dynamicka meracia korekcia - efektivna voI'ba pre ICP sekvenciu vzoriek ICP-160
10  Limity detekcie v matrici hydroxidu litia s obojstrnnym boénym pohl'adom do plazmy ICP-164
11 Analyza olejov pomocou ICP-OES s obojstrannym boé¢nym pohl'adom (DSOI) ICP-165
12 Analyzy vysoko ¢istého striebra pomocou ICP-OES s obojstrannym bo¢nym pohl'adom (DSOI) ICP-176
13 Analyza Litiovej rudy ICP-169
14 Limity detekcie pre vysoko ¢ist med’ pomocu ICP-OES s axialnym a obojstrannym bocnym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-172
15 Rychla ICP-OES Analyza so SPECTRO Inteligentnym ventilovym systémom ICP-174
16  Analyza stopovych prvkov vo vysoko ¢istom zlate pomocu ICP-OES s obojstrannym boénym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-177
17  Analyza stopovych prvkov vo vysoko ¢istom paladiu pomocu ICP-OES s obojstrannym bo¢nym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-178
18 Analyza stopovych prvkov vo vysoko Cistej platine pomocu ICP-OES s obojstrannym boénym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-179
19 Analyza stopovych prvkov vo vysoko ¢istom zinku pomocu ICP-OES s obojstrannym bo¢nym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-186
20  Analyza Litium i6novej batériovej Ciernej masy pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) bocnym pohl'adom do plazmy ICP-190
21 Porovnavacia analyza typov rozpra§ovacov pre ICP-OES v réznych matriciach ICP-191
22 Analyza vina pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) boénym pohl'adom do plazmy ICP-192
23 Analyza vanadiovych elektrolytov pouzitim ICP-OES s obojstrannym (DSOI) boénym pohl'adom do plazmy ICP-193
24 Smart background correction - jedine¢né rieSenie pre komplexné matrice ICP-171
25 Analyza stopovych prvkov vo vysoko Eistom iridiu pomocu ICP-OES s obojstrannym boénym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-204




26 Analyza stopovych prvkov vo vysoko €istom rodiu pomocu ICP-OES s obojstrannym boé¢nym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-205
27  Analyza stopovych prvkov vo vysoko ¢istom ruténiu pomocu ICP-OES s obojstrannym bo¢nym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-206
28 Interna Standardizacia - vykonny nastroj pre zlepSenie kvality analytickych vysledkov ICP-202
29  Viaczlozkovy bracketing drahych kovov ICP-208
30 Analyza stopovych prvkov v molybdénovom prasku pomocou ICP-OES s obojstrannym boénym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-209
31 Analyza stopovych prvkov v prchavych latkach pomocou ICP-OES s pouzitim chladenej hmlovej komory ICP-212
32 Analyza vysoko Cistej medi pouzitim ETV-ICP-OES s axialnym pohl'adom do plazmy ICP-217
33 Al a Strojovo zalozené ucenie pre semikvantitaivnu analyzu ICP -OES pouzitim SPECTRO Al QUANT ICP-218
1 Analyza 22 prvkov na zdklade USEPA smernice ICP 70
1 Analyza pitnej vody pomocou ICP OES s axiadlnym pohl'adom do plazmy ICP 71
2 Analyza pody a kalov pomocou ICP OES s axialnym pohl'adom do plazmy ICP 72
3 Analyza odpadovych vod pomocou ICP OES s axidlnym pohl'adom do plazmy ICP 73
4 Analyza vodnych roztokov pomocou ICP OES s radialnym pohl'adom do plazmy ICP 75
5 Analyza pody a kalov pomocou ICP OES s radialnym pohl'adom do plazmy ICP 76
6  Analyza environmentalnych vzoriek podl'a CLP ILM ICP 77
7  Analyza vodnych roztokov a vody pomocou ICP OES so zdvojenym rozhranim pozorovania plazmy ICP 80
8  Analyza odpadovych vod pomocou ICP OES pomocou zdvojeného pohl'adu do plazmy ICP 81
9  Analyza stopovych prvkov v zriedenej kyseline sirovej ICP 82
10 Limity detekcie vodnych roztokov pouzitim TI v radidlnom a axidlnom mode ICP 83
11 Analyza stopovych prvkov v riedenej kyseline flourovodikovej ICP 85
12 Analyza p6d a kalov pomocou ICP-OES s pouzitim Twin Interface rozhrania ICP 84
13 Analyza stopovych prvkov v nafte pomocou ICP-OES s radidlnym pohl'adom do plazmy ICP 87
14 Analyza stopovych prvkov v koncentrovanej kyseline flourovodikovej s pouzitim rozpra§ovaca ESI-Apex HF ICP 93
15  Multi prvkova analyza potravin morského povodu pomocu ICP-OES s kombinovanym (TI) pohl'adom do plazmy ICP-110
16 Analyza Castic zachytenych na vzduchovych filtroch ICP-108
17  Rychlostne optimalizovana analyza vodnych roztokov pomocou ICP-OES s Twin Interface rozhranim ICP-100
18  Multi prvkova analyza AUS32 (AdBlue) podl'a DIN ISO 22241-2 normy ICP-101
19 Multi prvkova analyza sedimentov pomocou ICP OES s radidlnym a axiadlnym pohl'adom do plazmy ICP-114
20  Analyza potravinovych doplnkov pomocou ICP OES s axialnym pohl'adom do plazmy ICP-115
21 Multi prvkova analyza sedimentov pre ekohydrologicky vyskum pomocou ICP OES s radiadlnym a axialnym pohl'adom do plazmy ICP-116
22 Analyza stopovych prvkov vo vode pomocou ICP-OES a axidlnym pohl'adom do plazmy s kombinaciou vnaSania vzorky pneumatickym hydridnym generatorom ICP-126
1 Analyza vodnych roztokov pomocou ICP-OES s jednostrannym bo¢nym pohl'adom do plazmy a s obojstrannym (DSOI) boénym pohl'adom do plazmy ICP-117
2 Analyza odpadovych vod pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) boénym pohl'adom do plazmy ICP-118
3 Analyza NaCl roztoku 200g/L pomocou ICP-OES a jednostranného bo¢ného pohl'adu do plazmy a s obojstrannym (DSOI) boénym pohl'adom do plazmy ICP-119
4 Analyza olejov pomocou ICP-OES s jednostrannym bo¢nym pohl'adom do plazmy a s obojstrannym (DSOI) boénym pohl'adom do plazmy ICP-120
5 Anlyza pody pomocoui ICP-OES s obojstrannym boé¢nym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-121
6  Analyzy bio nafty (FAME) ICP-122
7  Analyza chladiacich kvapalin s obojstrannym bocnym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-123
8  Analyza migrujucich prvkov v hra¢kach pomocou obojstranného boéného pohl'adu do plazmy (DSOI) ICP-124
9  Analyza environmentalnych vzoriek podl'a CLP ILM 05.3 protokolu pomocou ICP-OES s obojstrannym bo¢nym pohl'adom do plazmy (DSOI) ICP-125
10 Multi elementarna analyza AdBlue podl'a ISO 22241-2 pomocou ICP-OES s obosjtrannym (DSOI) bo¢nym pohl'adom ICP-127
11 Analyza kovovych necistot v kyseline chlorovodikovej pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) bo¢nym pohl'adom ICP-128
12 Analyza odpadovych vod pomocou ICP-OES s kombinovanym (TI) pohl'adom do plazmy ICP-129




13 Analyza pdd a kalov pomocou ICP-OES s kombinovanym (TI) pohl'adom do plazmy ICP-130
14 Rychlostne optimalizovana analyza vodnych roztokov pomocou ICP-OES s kombinovanym (TI) pohl'adom do plazmy ICP-131
15  Multi prvkova analyza potravin morského povodu pomocu ICP-OES s kombinovanym (TI) pohl'adom do plazmy ICP-132
16  Analyza stopovych prvkov vo vode pomocu ICP OES s axialnym pohl'adom do plazmy s kombinovanym hydridno pneumatickym vnasanim vzorky ICP-133
17  Analyza doplnkov stravy pomocu ICP-OES s axidlnym pohl'adom do plazmy ICP-134
18  Analyza ethanolu ako paliva pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) boénym pohl'adom ICP-139
19 Vysoko presna analyza hlavnych zloziek drahych kovov pomocou ICP-OES a Bracketing techniky ICP-135
20  Analyza niklovej rudy pomocou ICP-OES s obojstrannym bo¢nym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-141
21 Analyzy vdd s vy$§im obsahom soli pomocou ICP-OES ICP-142
22 Analyza vzoriek s glokézovou matricou pomocu ICP-OES ICP-145
23 Analyza vzoriek s laktézovou matricou pomocu ICP-OES ICP-146
24 Analyza hnojiv a prekurzorovych materialov pre hnojiva pouzitim SOP alebo DSOI pohl'adom do plazmy ICP-OES ICP-147
25  Limity detekcie vo vodnych roztokoch pouzitim SPECTROGREEN s kombinovanym pohl’adom TI do plazmy ICP-148
26  Limity detekcie v jedlych olejoch s obosjtrannym bo¢nym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-156
27  Analyza zvieracich krmiv pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-157
28 Analyza obsahu Pd, Pt a Rh v pouzitach automobilovych katalyzatoroch pomoocu ICP-OES s obojstrannym boénym pohl'adom (DSOI) ICP-159
29 Dynamicka meracia korekcia - efektivna voI'ba pre ICP sekvenciu vzoriek ICP-160
30 Analyzy manganovej rudy pomocou ICP-OES s obojstrannym bo¢nym (DSOI) pohl'adom do plazmy ICP-162
31 Merania v ICP-OES so znaZenym podmienkami argénového prietoku ICP-163
32 Analyza odpadovych vod pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) bo¢nym pohl'adom do plazmy so zameranim na USA ICP-166
33 Analyza odpadovych vod pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) bo¢nym pohl'adom do plazmy so zameranim na EU ICP-167
34 Analyza odpadovych vod pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) bo¢nym pohl'adom do plazmy so zameranim na Indiu ICP-168
35 Analyza stopovych prvkov v oxide ytria pomocou ICP-OES s obojstrannym bo¢nym (DSOI) bo¢nym pohl'adom do plazmy ICP-180
36  Smart background correction - jedinecné rieSenie pre komplexné matrice ICP-171
37 Analyza stopovych prvkov v riedenej kyseline sirovej ICP-196
38 Analyza stopovych prvkov v koncetrovanej kyseline flourovodikovej s pouzitim rozkladového pneumatického rozprasovaca (ESI-Apex HF) ICP-198
39 Internd Standardizacia - vykonny nastroj pre zlepenie kvality analytickych vysledkov ICP-202
40 Analyza Castic zo vzduchu na vzduchovych filtroch pouzitim ICP-OES ICP-211
41  Analyza bezelektrickych niklovych pokovovacich kipelov s pouzitm ICP-OES s obojstrannym (DSOI) bo¢nym pohl'adom do plazmy ICP-215
42 Analyza stopovych prvkov v nafte pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) bo¢nym pohl'adom do plazmy ICP-216
1 Analyza pitnej vody podl'a ISO 17294-2 pouzitim SPECTROGREEN MS ICP-MS 8
2 Analyza odpadovej vody podla ISO 17294-2 pouzitim SPECTROGREEN MS ICP-MS 9
3 Analyza stopovych prvkov vo wolframe pouzitim SPECTROGREEN MS ICP-MS 10
4 Analyza stopovych prvkov v katddovej medi pouzitim SPECTROGREEN MS ICP-MS 11
5 Elemntalna anlyzy pitnej vody podl'a US EPA Metody 200.8 pouzitim SPECTROGREEN MS s intelignetnym ventilovym systémom ICP-MS 12
6  Urcenie prvkovej migracie z hraciek podl'a EN 71-3 pouzitim SPECTROGREEN MS ICP-MS 13
1 Analyza priemyselnych odpadovych vod s pouzitim ICP OES s radidlnym pohl'adom do plazmy. ICP 46
2 Analyza pdd a kalov odpadovych vod s pouzitim ICP OES s radialnym pohl'adom do plazmy. ICP 47

3 Analyza olejov s pouzitim ICP OES s radidlnym pohl'adom do plazmy. ICP 48
4 Analyza neznecistenych vodnych roztokov ICP 49
5 Analyza potravinarskych olejov a tukov ICP 50
6  Analyza mosadznych zliatin ICP 57
7  Analyza bionafty ICP 58
8  Analyza nehrdzavejticej oceli ICP 56




1 Stanovenie kovov a stopovych prvkov vo vode a odpade podl'a EPA Method 200.7/CLP ILM 05.3 ICP 41
2 Analyza odpadovych vdd s pouzitim ICP EOS ICP 42
3 Analyza neznecistenych vod s pouzitim ICP EOS ICP 43
4 Analyza pod a kalov odpadovych vod ICP 44
5 Stanovenie Cd, Cr, Hg a Pb v polyméroch na zaklade WEEE/RoHS/ELV normy ICP 45
1 Analyzy pody a odpadovych kalov pomocu ICP-OES

2 Analyza otretych kovov a aditiv v pouzitych olejoch pomocu ICP-OES

3 Analyza bionafty pomocou ICP-OES

4 Analyza vodnych roztokov pomocou ICP-OES

5 Analyza olejov pomocou ICP-OES

1 Analyza NaCl roztoku 200g/L pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) bo¢nym pohl'adom do plazmy ICP-181
2 Analyza vodnych roztokov pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) boénym pohl'adom do plazmy ICP-182
3 Analyza bionafty (FAME) s pouzitim obojstranného (DSOI) boéného pohl'adu do plazmy ICP-183
4 Analyza mazacich olejov s pouzitim ICP-OES s obojstrannym (DSOI) boénym pohl'adom do plazmy ICP-184
5 Analyza odpadovych vod pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) boénym pohl'adom do plazmy so zameranim na EU ICP-185
6  Rychla analyza prvok dostupnych pre rastliny v pode pomocou ICP-OES (nemecka verzia) ICP-194
7  Smart background correction - jedinecné rieSenie pre komplexné matrice ICP-171
8  Elementarna analyza jednlich olejov a tukov pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) boénym pohl'adom do plazmy ICP-201
9 Interna Standardizacia - vykonny nastroj pre zlep$enie kvality analytickych vysledkov ICP-202
10 Multi prvkova analyza AdBlue (AUS 32) podl'a ISO 22241-2 pouzitim ICP-OES s obojstrannym (DSOT) boénym pohl'adom do plazmy ICP-207
11 Analyza olejov s pouzitim ICP OES s radialnym pohl'adom do plazmy ICP 37
12 Analyza velkého mnozstva olejovych vzoriek s pouzitim ICP OES ICP 38
13 Rychle a jednoduché urcenie idnovej rovnovahy vo vodnych vzorkach pouzitim SPECTRO GENESIS ICP-OES ICP-210
14 Analyza stopovych prvkov v zlate pomocou ICP-OES s obojstrannym (DSOI) boénym pohl'adom do plazmy ICP-214
3 Stanovenie Cd, Cr, Hg a Pb v polyméroch na zdklade WEEE/RoHS/ELV normy ICP 39
4 Analyza nafty s pouzitim ICP OES ICP 40
5 Analyza roztoku NaCl 200g/L s axialnym pohl'adom do plazmy ICP 13
6  Stanovenie stopovych prvkov v platine ICP 14
7  Analyza pody a kalov odpadovych vod s pouzitim ICP OES ICP 15
8  Hydridovy generator ICP-OES ICP 16
9  Analyza vody pomocou SPECTRO CIROS VISION ICP-OES ICP 17
10 Stanovenie stopovych prvkov v kyseline sirovej s ICP-OES ICP 18
11 Aplikacia vyznamnych spektralnych ¢iar pre ICP-OES v rozsahu 125-190 nm ICP 19
12 Analyza olejov pomocou ICP-OES s axialnym pohl'adom do plazmy ICP 20
13 Stanovenie stopovych prvkov v zlate ICP 21
14 Stanovenie stopovych prvkov v paladiu ICP 22
15 Pokrytie ultrafialovych vinovych dizok vo vakuu pre ICP-OES ICP 23
16  Analyza kobaltu ICP 24
17  Analyza niklu ICP 25
18  Stanovenie chloru a PCBs v olejoch nové moznosti ICP-OES ICP 27
19  Porovnanie Modified Lichte a ultrasonického zhmlovaca pre vzorku pitnej vody pre ICP-OES ICP 28
20 Analyza pody a kalov odpadovych vod pre radialny pohl'ad do plazmy ICP-OES ICP 29




21 Analyza roztoku NACI1 200g/L s radidlnym pohl'adom do plazmy ICP-OES ICP 31
22 Analyticky vykon CIROSu s radialnym pohl'adom do plazmy ICP 32
23 Presné stanovenie platiny v platinovych zliatinach ICP 34
24 Presné stanovenie medi v bronze ICP 35
25  Analyza lie¢ebnych sol'nych roztokov ICP 36
1 Analyza pitnej vody ICP-MS1
2 Zvysenie efektivity so simultinnym ICP-MS ICP-MS2
3 Simultanna anlyza drahych kovov ICP-MS3
4 Precizna multi prvkova analyza isotopovych podielov pomocou simultanneho ICP-MS ICP-MS4
5 Urcovanie prvkov platinovej skupiny v pevnom stave pomocou laserovej ablacie ICP-MS5
6  Elemtarna analyza archeologickych vzoriek pomocou Excimerovej laserovej ablacie a ICP-MS ICP-MS6
7  Korekcia interferencii s SPECTRO MS ICP-MS7
8  Analyza Castic zachytenych na vzduchovych filtroch pomocou ICP-MS ICP-109
1 Analyza stopovych, minoritnych a majoritnych prvkov v geologickych vzorkach pomocou mobilného XRF spektrometra priamo na mieste XRF-77
2 Analyza drahych kovov XRF-79
3 Environmentilne monitorovanie a geochemicky prieskum s prenosnym EDXRF spektrometrom XRF-80
4 Analyza vodnych roztokov pomocou prenosného EDXRF spektrometra XRF-82
5 Analyza organickych kvapalnych roztokov pomocou prenosného EDXRF spektrometra XRF-83
6  Rychle a presné stanovenie Rh, Pd a Pt v automobilovych katalizatoroch pomocou EDXRF spektrometra XRF-84
7  Analyza pody a odpadovych kalov pomocou prenosného EDXRF spektrometra XRF-85
8  Analyza siry v palivach podla ASTM D4294 pomocou prenosného EDXRF spektrometra XRF-86
1 Procesna analyza siry v palivach podl'a ASTM D4294 s pouzitim ED-XRF spektroskopie

2 Procesna analyza olovo v krmivach pre zvierata s pouzitim ED-XRf spektroskopie

3 Procesna analyza suSeného detského mlieka s pouzitim ED-XRF spektrometrie

4 Aplikacia v tazbe petropriemyslu

5 Aplikécia pody a odpad

6  Aplikacia bezpec¢nosti potravin

7  Analyza spomalovacov horenia HBCD v extraidovanom polystyréne pomocou ED-XRF

8  Prenosny ED-XRF pre chemicku charakterizaciu v aditdvnej vyrobe XRF-129
1 Analyza vysokopecnej trosky XRF 26
2 Analyza obsahu nizkej siry v nafte XRF 31
3 Analyza aditivnych prvkov v mazacich olejoch XRF 27
4 Analyza popolceka XRF 29
5 Analyza majoritnych a minoritnych zloziek v kamenioch, mineraloch a ohfiovzdornej keramiky pripravené ako tavené perly XRF 25
6  Analyza neznamych vzoriek pomocou fundamentalnych parametrov firmy Spectro XRF 24
1 Analyza siry a obsahu stopovych prvkov v methanole a ethanole. XRF 40
2 Analyza siry a obsahu stopovych prvkov v bionafte XRF 41
3 Analyza obsahu nizkej siry v benzine XRF 30/1
4 Analyza obsahu nizkej siry v nafte XRF 31/1
5 Analyza aditivnych prvkov v mazacich olejoch XRF27/1




6  Analyza neznamych vzoriek pomocou fundamentalnych parametrov firmy Spectro XRF24/1

7  Analyza cementu podla ASTM C-114 XRF 22/2

8  Analyza vysokopecnej trosky XRF 26/1

9  Analyza obsahu nizkej siry v automobilovych palivach XRF-23/1
10 Analyza FeCr prasku iQII a xSort R XRF -57
1 Analyza drahych kovov XRF 13

2 Analyza plastov podl'a RoHS direktivy XRF 20

3 Analyza plastov podl'a RoHS direktivy s pouzitim $tandardnej konfiguracie pristroja XRF 34

4 Analyza olova v hrackach XRF 42

5 Analyza plastov podl'a RoHS direktivy (2mm meracia vzialenost’) XRF 54

6  Analyza plastov podl'a RoHS direktivy (20mm meracia vzialenost’) XRF 55

7  Lokécia a identifikécia inkluzii v kovoch XRF 14

8  Analyza oterovych castic v olejoch XRF 15

9  Analyza komponentov v elektrickych a elektronickych pristrojoch na zéklade RoHS XRF 28

10 Plo$na analyza elektronickej dosky XRF 17

11 Analyza umeleckého diela: Emailovy povrch ako ukazka XRF 16

12 Analyza stop pusného prachu pre urcenie vzdialenosti vystrelu XRF 18

1 Analyza drahych kovov XRF13/1

2 Analyza olova v hrackach XRF 42/1

3 Analyza plastov podl'a RoHS direktivy (2mm meracia vzialenost’) XRF 54/1

4 Analyza plastov podl'a RoHS direktivy (20mm meracia vzialenost’) XRF 55/1

5 Lokalizacia a identifikacia primessi v plastoch XRF 56

6  Analyza galvanizovanej ocele s povrchovymi chybami XRF 78

7  Meranie kovov pomocou ED-XRF spektrometra

8 Zhodas 21CFR cast’ 11 pouzitim SPECTRO XRF Analyzatorov s XRF Analyzer Pro Software XRF-102-AB
9  Analyza $perkov z bieleho zlata a rédiovim pokovanim XRF-134
10 Monitorovanie kvality pocas vyrobného procesu PCB (vrstvy) XRF-135
11 Analyza hrabky vrstiev a dekorativnych pokovani XRF-136

1 Kontrola drahych kovov pomocu EDX-RF

2 Zhodas 21CFR cast 11 pouzitim SPECTRO XRF Analyzatorov s XRF Analyzer Pro Software XRF-102-AB
3 Analyza Sperkov z bieleho zlata a rodiovim pokovanim XRF-134

4 Monitorovanie kvality pocas vyrobného procesu PCB (vrstvy) XRF-135

5 Analyza hrabky vrstiev a dekorativnych pokovani XRF-136

1 Kontrola drahych kovov pomocu EDX-RF XRF-115-AB
2 Analyza 24 prvkov v petrochemickych vyrobkoch XRF-118-AB
3 Analyza plastov pre zhodu s ROHS direktivou XRF-117

4 Analyzy vysokopecnej trosky XRF-126

5 Rychla a presné urcenie obsahu Rh, PD a Pt v pouzitych autokatalyzatoroch XRF-127

6  Analyza Sperkov z bieleho zlata a rodiovim pokovanim XRF-134




7  Monitorovanie kvality pocas vyrobného procesu PCB (vrstvy) XRF-135
8  Analyza hriibky vrstiev a dekorativnych pokovani XRF-136
9  Analyza trosky vo forme tavenej perly XRF-137
10 Analyza lateritu niklu pripraveného ako lisované tablety XRF-141
11 Analyza vysokého obsahu oxidu hlinit¢ho, hlinikového kremicitanu a inych kremicitych ziaruvzdornych materialov pripravenych ako tavené perly XRF-142
12 Analyza pevnych kovovych vzoriek XRF-144
13 Analyza cementu podl'a ASTM C-114 XRF-148
14 EDX-RF vykon pri pouziti duiska/vzduchu namiesto héliového preplachu XRF-149
15 Elementarna analyza nizkeho chloru v olejoch podl'a ASTM D4929C XRF-162
16  Elementarna analyza kremicitého piesku vo forme lisovanych tabliet XRF-164
17  Elementarna analyza chromovych rad a koncetratov vo forme lisovanych tabliet XRF-158
18 Elemntalna analyza elektrolitickych galvanickych pokovovaccich roztokov pomocou ED-XRF XRF-171
1 Analyza Silanovej vrstvy na galvanizovanej oceli XRF 1
2 Analyza titanovych a zirkonovych vrstiev na hliniku XRF 2
3 Analyza sekundarnych komponentov v Zeleznej rude a slinku XRF 7
4 Analyza aditiv v oleji XRF 8
5 Analyza alternativnych paliv XRF 32
6  Analyza prvkov obsiahnutych v aerosé6loch a vzduchovych filtroch XRF 5

1 Analyza polymérovych granulatov na zaklade RoHS direktivy XRF 21/1
2 Analyza cementu podla ASTM C-114 XRF 35
3 Analyza kovovych zliatin pomocou TurboQuantu XRF 36
4 Analyza aditiv v nepouzitych mazacich olejoch XRF 37
5 Analyza majoritnych, minoritnych a stopovych prvkov v mineréloch a geologickych materidloch XRF 38
6  Analyza stopovych prvkov geologickych materialoch, pddach a kaloch pripravenych ako lisované tablety XRF 39
7  Analyza vysokopecnej trosky XRF 6/1
8  Analyza ferrozliatin pripravenych ako tavené perly XRF-49
9  Analyza cementu ako tavenych periel XRF-45
10 Analyza cementu ako tavenych periel kalibracia a validacia XRF-44
11 Analyze Cist¢ho mateialu pripravenych ako tavené perly v cementarenskom priemysle XRF-43
12 Analyza Rh, Pd a Pt a pouzitych automobilovych katalitickych menic¢och XRF 46
13 Analyza malého mnozstva sypanej vzorky XRF-48
14 Analyza aditiv v mazacich olejoch XRF-8/1
15  Analyza majoritnych, minoritnych a stopovych prvkov vo vzorkach medenej bazy (dlhodoby test) XRF-63
16  Analyza majoritnych, minoritnych a stopovych prvkov vo vzorkach medenej bazy XRF-62
17 Kombinovana aplikacie pre analyzu 24 prvkov v rdznych typoch petrochemickych produktov XRF-69/1
1 Elementarna analyza Castic nachadzajicich sa vo vzduchu zachytenych na filtroch

2 Aplikacia pre analyzu 24 elementov v roznych produktoch petrochemického priemyslu

3 Analyza stopovych prvkov v geologickych vzorkach pripravenych ako lisované tablety

4 Analyza s vysokou presnotou s vyuzitim ED XRF spektrometra XRF-104
5 Analyza vysoko pecnej trosky pomocou ED-XRF

6  Procesna kontrola pocas vyroby kozmetiky pomocou ED-XRF XRF-90
7 Analyza potravin pouzitim ED-XRF XRF-91
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12
13
14
15
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
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44
45
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48
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Kontrola a kvantifikacia tazkych kovov v kozmetike pouzitim ED-XRF

Analyza siry a obsahu stopovych prvkov vo FAME

Zhoda s 21CFR ¢ast’ 11 pouzitim SPECTRO XRF Analyzatorov s XRF Analyzer Pro Software

Analyza nizkeho obsahu siry v automobilovych palivach podl'a ISO13032 a ASTM D7220-12

Analyza cementu podla ASTM C-114

Analyza stopovych prvkov v sedimentoch pomocou ED-XRF

Analyza sekundrnych komponentov v Zeleznej rude a v Zeleznom sintry pomocou ED-XRF

Analyza majoritnych a minoritnych prvkov v reseline pomocou ED-XRF

Analyza stopovych prvkov v kakae pomocou ED-XRF

Analyza titanovej vrtsvy na hliniku (nemecka verzia)

Analyza vyzivy pre rastliny, stopovych prvkov a tazkych prvkov v hnojivach

Analyzy obsahu floru v skle pomocou ED-XRF

Analyza mineralov na obsah flouritu - monitorovanie obsahu floru pomocou ED-XRF

Analyza pody pre rastliny na obsah vyzivovych a tazkych prvkov pouzitim SPECTRO XEPOSu

Analyza ropy pomocou ED-XRF verzia P

Analyza ropy pomocou ED-XRF verzia C

Anylyza siry v rope a ropnych produktoch podl'a ASTM D4294 pomocou stolového ED-XRF spektrometrom
Analyza vysokého obsahu oxidu hlinitého, hlinikového kremicitanu a inych kremicitych ziaruvzdornych materialov pripravenych ako tavené perly
Analyza surového materialu vo forme tavenych periel v cementarenskom priemysle

Analyza stopovych prvkov v geologickych materidloch pripravenych ako lisované tablety s roz§irenym rozsahom od floru
Analyza vysoko Cistého grafitu pomocou ED-XRF

Analyza trosiek pripravenych ako tavené perly

Analyza sekundarnych komponentov a skodlivych prvkov vo vzorkach Zeleznej rudy pripravenej ako tavena perla
Analyza lateritu niklu pripraveného ako lisované tablety

Analyza pevnych kovovych vzoriek

EDX-RF vykon pri pouziti duiska/vzduchu namiesto héliového preplachu

Analyza flouridou vapnika

Analyza vodnych roztokov

Analyza s vysokou presnot'ou s vyuzitim ED XRF spektrometra ver.2

Analyza pevnych kovovych vzoriek ver.2

Analyza granulatu polymérov podl’a RoHS direktivy

Analyza lateritu niklu pripraveného ako lisované tablety ver.2

Analyza bauxidu vo forme tavenych periel

Analyza vzacnych prvkov pomocou SPECTRO XEPOS ED-XRF

Analyza Litium-Ionvej batériovej ¢iernej hmoty pomocou ED-XRF

Analyza vanadiovych elektrolytov pouzitim SPECTRO XEPOS a jeho prehl'adovou metddou TurboQuant
Elementéarna analyza Pb a Mn v benzine podl'a ASTM D5059 (Cast C a D)

Elementarna analyza nizkeho chloru v olejoch podl'a ASTM D4929C

Elementarna analyza kremiCitého piesku vo forme lisovanych tabliet

Elementérna analyza chromovych rad a koncetratov vo forme lisovanych tabliet

Analyza floru v kvapalinach pouzitim SPECTRO XEPOSu

Analyza obsahu siry v namornom palive podl'a ISO 8754

Posilenie elemntalnej analyzy v chmeickom priemysle: uvol'nenie potencialu ED-XRF

XRF-92
XRF-93
XRF-102-AB
XRF-107
XRF-108
XRF-113-AB
XRF-122
XRF-120
XRF-112
XRF-123
XRF-116
XRF-119
XRF-121
XRF-125
XRF-128
XRF-111
XRF-130
XRF-133
XRF-132
XRF-131
XRF-106-AB
XRF-138
XRF-139
XRF-140
XRF-143
XRF-19
XRF-150
XRF-151
XRF-104-2
XRF-143-2
XRF-21
XRF-140-2
XRF-154
XRF-155
XRF-156
XRF-157
XRF-160
XRF-161
XRF-163
XRF-159
XRF-168
XRF-170
XRF-172
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Kontrola kvality zalozena na kontrole stopovych prvkov v opotrebenom oleji

Analyza stopovych prvkov v opotrebenom oleji a a oleji ktory je v procesnom pouziti

Analyza stopovych prvkov v geologickych materialoch pripravenych ako lisované tablety

Analyza stopovych a minoritnych prvkov v skalach, podach, rudach a kaloch pripravenych ako vysuseny praSok v XRF kyvetach
Analyza stopovych prvkov v uhli a kokse pripravenych ako lisované tablety

Analyza majoritnych prvkov vo vzorkach popolceku pripravenych ako lisované tablety

Analyza prvkov z aerosolov zachytenych vo vzduchovych filtroch

XRF-65
XRF-66
XRF-67
XRF-68
XRF-75
XRF-76
XRF-5/1




